
(_CB)  ZERAMIKAZKOBLOKEAK /BLOQUES CERAMICOS 
  
  
(_CB01) Itxura, akatsak, geometriazko eta formazko ezaugarriak, eta launtasuna / 
 Aspecto, defectos, características geométricas y de forma, y planeidad. 
 6ko bloke-lagina / Muestra de 6 piezas. 
 UNE 67.045:1988 / 67.030:1985/67.030:1986 ERRATUM 
  
(_CB02) Zanpa-indarrarekiko jasamena / Resistencia a compresión. 
 6ko bloke-lagina / Muestra de 6 piezas. 
 UNE 67.026:1994 EX 
 UNE 67.026:1995 EX/1M 
  
(_CB03) Itxurazko trinkotasun neurria / Densidad aparente. 
 6ko bloke-lagina / Muestra de 6 piezas. 
 UNE 67.045:1988 
  
(_CB04) Izoztearekiko jasamena / Heladicidad. 
 6ko bloke-lagina / Muestra de 6 piezas. 
 UNE 67.048:1988 
  
(_CB05) Hauts egitea / Eflorescencia. 
 6ko bloke-lagina / Muestra de 6 piezas. 
 UNE 67.047:1988 
  
(_CB06) Karezko inklusioak zehaztea / Determinación de inclusiones calcáreas. 
 6ko bloke-lagina / Muestra de 6 piezas. 
 UNE 67.039:1993 EX 
  
(_CB07) Hezetasunagatiko harrokuntza / Expansión por humedad. 
 6ko bloke-lagina / Muestra de 6 piezas. 
 UNE 67.036:1999 
  
 BUZTIN ARINDUZKO BLOKE ZERAMIKOAK / BLOQUES CERÁMICOS DE ARCILLA ALIGERADA 
  
(_CB**) Itxura, neurri-perdoia, hormaren lodiera / 
 Aspecto, tolerancias dimensionales, espesores de pared. 
 UNE 136.010:2000 
  
(_CB**) Zanpa-indarrarekiko jasamena / Resistencia a compresión 
 UNE 67.026:1994  EX,  UNE 67026:1995 EX/1M eta UNE 136.010:2000 
  
(_CB**) Buztin arinduaren trinkotasun neurria / Densidad de la arcilla aligerada. 
 UNE 136.010:2000 eta UNE-EN 772-3:1999 
  
(_CB**) Zuloen azalera / Superficie de perforaciones. 
 UNE 136.010:2000 eta UNE-EN 772-3:1999 
  
(_CB**) Launtasuna / Planeidad, 
 UNE 67.030:1985, UNE 67030:1986 erratum, eta UNE 136.010:2000 
 


