
(_OM)      MARMOLA: XAFLAK ETA HARRI-TROKOAK / MARMOLES: PLACAS Y ADOQUINES 
  
 
(_OM01)    Zurrupamena eta itxurazko pisu espezifikoa / Absorción y peso específico aparente. 
 3ko probeta-sorta / Serie de 3 probetas. 
 UNE 22.182 / UNE EN 1936:1999 
 
(_OM02)    Igutzimenduagatikako marruskagaiztasuna / Resistencia al desgaste por rozamiento. 
 2ko probeta-sorta / Serie de 2 probetas. 
 UNE 22.183 
 
(_OM03)    Izoztearekiko jasamena / Resistencia a las heladas. 
 3ko probeta-sorta / Serie de 3 probetas. 
 UNE 22.184 
 
(_OM04)    Talka-indarrarekiko jasamena / Resistencia al choque. 

3ko probeta-sorta / Serie de 3 probetas. 
 UNE 22.189 
 
(_OM05)    Saka-indarrarekiko jasamena / Resistencia a la compresión. 
 6ko probeta-sorta / Ser ie de 6 probetas. 
 UNE 22.185 
 
(_OM06)    Malguarazte-indarrarekiko jasamena / Resistencia a la flexión. 
 6ko probeta-sorta / Serie de 6 probetas. 
 UNE 22.186 
 
(_OM07)    Igurtzimenduagatikako marruskagaiztasuna, harri-trokoetan / 
 Resistencia al desgaste por rozamiento en adoquines. 
 2ko probeta-sorta / Serie de 2 probetas. 
 UNE 7.069:1953 
 
(_OM08)    Izoztearekiko jasamena, harri-trokoetan / Resistencia a las heladas en adoquines. 
 3ko probeta-sorta / Serie de 3 probetas. 
 UNE 7.070:1953 
 
 


